
①コンクリー
ト

ヤング係数

気乾体積重量

圧縮強度

圧縮強度試験

供試体寸法

荷重速度

養生と強度の
発現

水中、大気中

温度

セメント粒子

引張強度、支
圧強度

圧縮強度

割裂試験

ひび割れ

単位水量

単位セメント
量

水和熱

中性化

水セメント比

圧縮強度

水セメント比、
単位水量

圧縮強度

軽量コンク
リート

ヤング係数

許容せん断応
力度

その他

②鋼材

性質

炭素含有量

冷間加工

規格

引張強さ

基準強度

降伏比、絞り値
シャルピー衝撃試

験

降伏比

ステンレス鋼、ア
ルミニウム合金

線膨張係数

オフセット耐力

特殊鋼

③木材

強度

一般 気乾比重

基準強度、許容応
力度

大小関係

集成材

破壊性状 脆性破壊

弾性係数、クリー
プ変形

含水率

乾燥収縮 大小関係

腐朽

性質、木質材料

各
種
材
料


